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CREMA CÉNIA 

 

FICHA TECNICA 

 

 

 
 

 

ENSAYOS TÉCNICOS RESULTADOS 

 
Absorción de agua a presión atmosférica (UNE-EN 13755:2002) 0,4% 

Densidad aparente (UNE-EN 1936:1999) 2720 Kg/m3 

Resistencia a la compresión (UNE-EN 1926:1999) 129 Mpa 

Resistencia a la heladicidad (UNE-EN 12371:2002) 13,9 Mpa 

Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (UNE-EN 12372:1999) 13,9 Mpa 

Resistencia al desplazamiento en húmedo (UNE-EN 1341:2002) 37,0 

Resistencia al desgaste (UNE-EN 1341:2002) 18,5 mm 

Disminución de la resistencia a la flexión (UNE-EN 14066:2003) 9% 
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